DAVINCI

Roofscapes

Recouvrement DaVinci

Recouvrement a bardeaux fendus a la main

(GUIDE DE POSE

Les bardeaux fendus DaVinci en polymeére sont soigneusement congus pour reproduire I’authenticité des bardeaux fendus a la main,
tout en offrant une amélioration spectaculaire de durabilité et de résistance au feu et aux chocs.

Ces guides de pose décrivent et illustrent les étapes nécessaires dans une pose adéquate du recouvrement a bardeaux fendus a la main
DaVinci sur la plupart des structures résidentielles et commerciales légeres et fournissent des renseignements détaillés pour une pose
réussie. Le non-respect des exigences citées dans ce document peut affecter 1’apparence ou les performances a long terme du produit et
peut également avoir une incidence sur la couverture de la garantie du produit.
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| |
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Bardeau fendu de premiére qualité

Largeurs : 10 po, 8 po Longueur : 18 po Epaisseur a la base : 0,63 po

Pureau/pureau apparent : 6 po, 7 po, 8 po

Ces renseignements sont donnés a ’intention des couvreurs professionnels. Ce guide de pose ne se substitue pas a la réglementation locale du
batiment, qu’il convient de toujours respecter. DaVinci RoofscapesMP ne garantit et n’assume aucune responsabilité quant a la pose de ses produits.
La garantie a vie limitée des produits DaVinci Roofscapes décrit les responsabilités de la société au titre de cette garantie a 1’égard des matériaux de

toitures et de recouvrement qu’elle fabrique.

Pour toute question relative au recouvrement DaVinci ou a son utilisation, communiquer avec DaVinci Roofscapes™”, LLC
au 913-599-0766 ou 800-DaVinci (800-328-4624), ou sur le site www.davinciroofscapes.com

1906 Veiller a consulter le site Web de DaVinci pour les mises a jour. Le guide de pose est sujet a changement sans préavis.




POSE

Section 1 : Exigences générales en matiére de construction

La pose des recouvrements a bardeaux fendus a la main
DaVinci doit s’effectuer uniquement sur des murs plats et ver-
ticaux. DaVinci Roofscapes propose de nombreux produits de
toiture destinés aux toits en pente, inclinés ou mansardeés.

Le recouvrement a bardeaux fendus a la main DaVinci peut
étre installé sur des murs contreventés en bois ou en armature
en acier. Tout cadre mal aligné ou toute irrégularité doit étre
corrigé(e) car cela peut se refléter dans la pose finie.

Un revétement d’une épaisseur minimale de 0,44 po (OSB)
ou de 0,5 po (contreplaqué) et conforme a la norme APA est
requis. La pose des recouvrements a bardeaux fendus a la
main DaVinci ne peut pas étre effectuée sur des revétements
non structurels tels que les panneaux en mousse, les panneaux
de fibres de construction ou les panneaux de type gypse.

(Fig. 1.1)

Le recouvrement a bardeaux DaVinci peut étre installé sur des
panneaux isolants structurels (SIPS) a condition que ces der-
niers respectent I’épaisseur minimale de revétement exigée de
0,44 po (OSB) et que le systéme SIP soit capable de supporter
la charge imposée par le recouvrement a bardeaux. Commu-
niquer avec le fabricant des SIPS concernant I’application des
exigences relatives au revétement extérieur.

Les bardeaux DaVinci doivent étre installés en rangs et a
I’horizontale, et ne peuvent pas étre installés de toute autre
maniere (inclinée, en pente).

Une barriére résistante aux intempéries est requise conformé-
ment aux réglementations de construction locales. Utiliser une
barriére résistante aux intempéries approuvée, conformément
a la norme IRC 2015. La barriére résistante aux intempéries
doit étre installée conformément aux spécifications et aux
exigences du fabricant. DaVinci Roofscapes, LLC n’assume
aucune responsabilité en cas d’infiltration d’cau.

Communiquer avec le service d’assistance technique de
DaVinci Roofscapes pour obtenir des renseignements sur la
charge du vent et sur les installations au-dessus de 45 pieds.

Section 2 : Inspection des produits

Le recouvrement a bardeaux fendus a la main DaVinci est
emballé en paquets de 22 picces. Chaque paquet contient

un mélange de bardeaux de 8 po, de 10 po et de bardeaux
doubles de 10 po.

Tous les bardeaux doivent étre inspectés visuellement avant
leur pose. Ne pas installer les produits endommagés pendant
le transport.

Pour toute question ou pour tout souci relatifs aux produits,
communiquer avec le service clientéle de DaVinci au numé-
ro gratuit 1-800-328-4624 avant I’application.

Encadrement mural

Revétement d'épaisseur de
0,44 po (0SB) ou de 0,5 po
(contreplaqué) et conforme a
lanorme APA

Revétement résistant aux
intempéries approuvé par I'IRC

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci

Section 3 : Stockage et manutention

Grace a notre construction unique en polymere, les produits de
recouvrement a bardeaux fendus a la main DaVinci sont plus
robustes et plus résistants que la plupart des autres produits de
recouvrement. Toutefois, une précaution doit étre prise pour
éviter de les endommager lors du stockage, de la livraison et
sur le site.

DaVinci recommande de garder les bardeaux au sec et de les
stocker dans un endroit couvert ou recouvert d’une bache.

Les bardeaux doivent étre stockés a plat et sans contact avec le
sol avant leur pose

Les paquets de 22 picces sont faciles a transporter et a dépla-
cer. Ne pas rouler, jeter ou manipuler de maniere inadéquate

les produits pour éviter que les bords ne soient endommagés

ou érafiés.



Section 4 : Dégagements

Se reporter aux réglementations locales sur les dégagements
par rapport au niveau du terrain final. DaVinci exige un déga-
gement minimum de 6 po au-dessus du niveau du terrain final.
(Fig. 4.1)

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci

Dégagement min. de 0,25 po
entre le sommet des tuiles et le
recouvrement

Un dégagement minimum de 0,25 po doit étre présent entre les
bardeaux et le platelage, les charpentes en bois ou en béton,

les marches, les perrons ou les porches. (Fig. 4.2) Tuile de départ DaVinci

Aux intersections toit-mur, ou dans toute autre zone revétue
au-dessus d’une ligne de toiture, un dégagement minimal de
0,25 po est requis au-dessus du matériau de toiture. Le solin
et le contre-solin doivent étre présents conformément aux exi-
gences du fabricant de la toiture et a la réglementation locale.
(Fig. 4.3)

Solin a gradins

Un solin de déviation préfabriqué ou fabriqué sur site doit se
trouver aux intersections toit-mur pour écarter 1’eau du toit du
mur. (Fig. 4.4)

Recouvrement a bardeaux
Ne pas installer d’embouts de gouttiéres a coté ou en contact fendus alamai Datind

des bardeaux. I .
Tuile de départ DaVinci

Un dégagement minimum de 0,06 po a 0,13 po doit se trouver
au-dessus de tous les solins horizontaux. (Fig. 4.5)

Solin a gradins

Revétement d'épaisseur de Solin de dérivation
0,44 po (0SB) ou de 0,5 po
(contreplaqué) et conforme a la

norme APA

Revétement résistant aux
intempéries approuvé par 'IRC
Recouvrement & bardeaux
fendus a la main DaVinci

Bardeau de départ DaVinci

Dégagement de 6 po par rapport
au niveau du terrain final

‘ Recouvrement a bardeaux
fendus & la main DaVinci

Tuile de départ DaVinci

Solin
Revétement d'épaisseur de
0,44 po (0SB) ou de 0,5 po
(contreplaqué) et conforme a la
norme APA

Revétement résistant aux
intempéries approuvé par I'RC
Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVindi
Bardeau de départ DaVinci

Dégagement min. de 0,25 po par
rapport au platelage, aux surfaces
] en bois ou pavées



Section 5 : Pénétrations en blocs

DaVinci exige que toutes les pénétrations murales d’au moins
1,5 po incorporent une conception « en bloc » ou « en blocs
éclatés et découpés ». (Fig. 5.1)

La garniture doit étre d’une épaisseur suffisante. Les extrémités
des bardeaux ne doivent pas dépasser la face de la garniture.

La partie supérieure horizontale du bloc doit étre munie d’un
solin pour empécher I’eau de pénétrer dans le recouvrement.

Maintenir un espace de 0,06 po a 0,13 po au-dessus du solin
horizontal. Ne pas boucher 1’espacement.

Dans certains cas, il peut étre nécessaire de « diviser » la fixa-
tion de la garniture autour de I’ouverture pour faciliter ’instal-
lation. Un coupe-froid doit étre utilisé lors de cette coupe.

SECTION 6 : SECURITE

Les bardeaux fendus a la main DaVinci sont fabriqués a partir de
notre mélange exclusif de polymeéres qui permet une fabrication
sur place sans poussicre. Les bardeaux fendus DaVinci peuvent
étre percés ou coupés de manicre stre et efficace avec des outils
courants et sans nécessiter d’outils ou d’équipements spéciaux.
Toutefois, les pratiques de sécurité standard doivent toujours étre
respectées lors du pergage ou de la découpe du produit.

Utiliser les meilleures pratiques de travail pour limiter tout
risque de sécurité.

Toujours porter des lunettes de protection en utilisant des
outils de coupe a grande vitesse.

Toujours porter des lunettes de protection en utilisant des
cloueuses pneumatiques.

Porter des gants résistants aux coupures lors de la coupe et du
clouage.

Respecter toutes les directives de ’OSHA et les lois locales
applicables concernant ’utilisation des équipements de protec-
tion individuelle (EPI). Des renseignements supplémentaires
sont disponibles sur le site www.osha.gov/SLTC/personalpro-
tectiveequipment

SectioN 7 : COUPE

Divers outils et méthodes de construction courants peuvent
étre utilisés pour couper avec succes les bardeaux fendus Da-
Vinci. Aucun outil ou équipement spécialisé n’est requis.

Les scies circulaires portatives dont le diameétre des lames
varie de 4 a 7,25 po peuvent étre utilisées. Pour une meilleure
qualité de coupe, nous recommandons une lame au carbure de
24 a 32 dents au minimum.

En utilisant des scies portatives, veiller a ce que la surface
inférieure de la table de la scie soit lisse, sans entaille ni rayure
importante, et sans grain pour éviter d’endommager ou de
marquer la face du produit.

Les scies a onglets et les scies a onglets a portée étendue et
a glissement composé dotées de lames de 10 po ou de 12 po
peuvent également étre utilisées et permettent au couvreur de

Recouvrement a bardeaux
fendus & la main DaVinci

Tuile de départ DaVinci ou partie
coupée des tuiles sous l'ouverture

Solin

réaliser une coupe plus précise et une efficacité accrue. Utiliser
une lame au carbure de 32 a 60 dents.

Pour les coupes rayonnées ou de forme irréguliére, une scie
sauteuse peut étre utilisée avec une lame de coupe de bois
standard.

Toujours couper les bardeaux en plagant la face vers le haut.

Les bardeaux peuvent également étre coupés avec un rasoir/un
couteau utilitaire bien aiguisé. Utiliser une regle pour guider

la lame a I’endroit souhaité. Des incisions répétées peuvent
étre nécessaires pour bien marquer le matériau. Il peut s’avérer
nécessaire de procéder a un petit ajustement supplémentaire
des nervures structurelles a I’arriere du bardeau.

Les trous peuvent étre percés a I’aide de forets hélicoidaux
standard ou de trépans.



SEcTION 8 : FIXaTION
Le recouvrement a bardeaux fendus a la main DaVinci doit
étre installé avec un clou de toiture a téte ronde pleine d’une

. Clous correctement enfoncés
longueur minimale de 1,75 po.

Les éléments de fixation doivent étre résistants a la corrosion,
ceux de type galvanisé a chaud, électro-galvanisé et en acier
inoxydable sont acceptables. Vérifier les exigences de la régle-
mentation locale dans les zones cotiéres.

La téte de clou effleure la face
du bardeau

Les produits DaVinci peuvent étre installés a 1’aide de clous
enfoncés a la main ou fixés avec un outil pneumatique. Une

. . , Clous trop enfoncés
fixation pneumatique est recommandée.

Lorsque des outils pneumatiques sont utilisés, il est important
de controler la profondeur d’enfoncement des ¢léments de
fixation. Veiller a ce que la pression des compresseurs d’air
soit régulée et ne dépasse pas les exigences du fabricant de

la cloueuse pneumatique. Veiller également a ce que 1’outil
dispose d’une profondeur d’enfoncement réglable ou d’une
fixation encastrée pour contrdler la profondeur d’enfoncement
du clou.

Téte de clou trop enfoncée

Clous insuffisamment enfoncés

Ne pas enfoncer les clous profondément ni insuffisamment. La
téte du clou doit effleurer la face du bardeau. Les clous trop
enfoncés peuvent légérement déformer ou courber le bardeau,
le bord inférieur de la secousse peut ainsi ne pas effleurer le
rang sous-jacent. (Fig. 8.1)

Téte de clou insuffisamment
enfoncée

Y
%
.
%

Les cloueuses d’encadrement ne sont pas approuvées, car elles
peuvent endommager le produit.

Ne pas utiliser de clous de bardage, d’attaches en aluminium,
d’agrafes, de clous a téte coupée ou a téte en T.

L’alternative consiste a utiliser une vis a téte trompette résis-
tante a la corrosion, de type n° 8, a filetage a bois, de diameétre
de téte minimum de 0,375 po et de longueur minimum de
1,63 po.



SECTION 9 : POSE DE BARDEAUX FENDUS A LA MAIN

GENERALITES
Le bord inférieur des bardeaux doit étre aligné avec la moulure
d’angle.

Le bord inférieur du premier rang doit présenter un dégage-
ment minimum de 6 po au-dessus du niveau de terrain final; et
un dégagement de 0,25 po au-dessus du sol, des panneaux ou
des patios.

, CAN -
POSE DU PREMIER RANG DE TUILES DE DEPART - 2

Les applications individuelles de recouvrement a bardeaux i
nécessitent I’application d’un rang de départ. DaVinci fabrique L
une tuile de départ spécifique a cet effet. La tuile de départ doit
fournir un appui solide pour le premier rang et permet également
de placer le premier rang dans I’angle approprié. (Fig. 9.1)

Ligne de craie a 11,75 po
au-dessus du bord inférieur
souhaité

Bardeau de départ DaVinci
11,75 po (H) x 11,81 po (1)

La tuile de départ mesure 11,75 po de hauteur et 11,81 po de lar-
geur. Pour commencer, tracer un trait de craie a 11 po au-dessus
de I’emplacement du bord inférieur souhaité. Le bord inférieur
peut étre placé au méme niveau que le bas du revétement mural
ou de la lisse de terre. Par ailleurs, le bord inférieur de la tuile de
départ peut recouvrir la fondation ou un autre matériau jusqu’a

1 po en dessous du revétement ou de la semelle de fondation.

Espacement de 0,38 po

Chaque tuile de départ est munie d’un indicateur de placement
de clous moulé. Clouer chaque tuile de départ avec deux clous m

approuvés a ces endroits. (Fig. 9.2) t ﬁ Fixation 3 1 po des bords
Continuer a installer les tuiles de départ en alignant les bords su- "

périeurs des tuiles sur la ligne de craie. Poser les tuiles de départ
avec le logo DaVinci sur le dessus. Laisser un espace de 0,38 po
entre chaque tuile.

Tuiles de départ clouées
al'emplacement des
embrévements (6 po du
bord inférieur)




DISPOSITION ET INSTALLATION

Pour toute application de bardeau individuel ou d’habillage

en ardoise, une disposition et une installation appropriée

sont essentielles pour une pose réussie. DaVinci propose des
bardeaux de 8 po, de 10 po et des picces fendues de 10 po
donnant 1’aspect d’un bardeau de 4 po et de 6 po. Des bar-
deaux fendus de 10 po sont inclus pour reproduire ’aspect
d’une piéce de 6 po, puis d’une de 4 po, et inversement. Cette
gamme de produits aide le couvreur a choisir les combinaisons
de largeurs appropriées pour un rang donné. (Fig. 9.3)

En plus des 4 styles de bardeaux disponibles dans chaque
paquet, il est permis de couper ou de « fendre » le bardeau
de 10 po pour permettre au couvreur de disposer d’une pi¢ce
de 5,38 po de largeur et d’une piece de 4,31 po de largeur. Le
couvreur dispose ainsi d’options supplémentaires de largeur
de bardeau.

Selon la pratique courante dans une installation de bardeaux
individuels, le couvreur doit lentement réaliser la disposition
des rangs en montant progressivement le long du mur pour
éviter la formation de motifs et I’empilement des rainures
DaVinci recommande au couvreur d’ouvrir 2 ou 3 paquets si-
multanément pour constater et noter la taille et la quantité des
bardeaux disponibles et pour procéder en conséquence.

Disposer les bardeaux a un espacement de 0,25 po au mini-
mum et a 0,38 po au maximum. La possibilité d’ajuster 1’es-
pacement des rainures de 0,13 po peut affecter la dimension
en largeur de la derniére piece du rang et offre une meilleure
flexibilité au couvreur.

Les rainures entre les rangs doivent étre espacées d’au moins
1,5 po.

POSE DU PREMIER RANG DE BARDEAUX

Utiliser une ligne a la craie horizontale a titre de ligne de
référence droite et horizontale pour le premier rang. DaVinci
recommande au couvreur de continuer a vérifier les lignes de
niveau tout au long de la pose.

Les bardeaux fendus DaVinci font 18,13 po de hauteur. Pour
commencer le premier rang, mesurer et marquer a la craie une
ligne de 18,13 po a partir du bord inférieur du rang de départ
des tuiles. (Fig. 9.4)

Le bord inférieur des bardeaux ne doit pas dépasser le rang
de départ.

Poser les bardeaux en alignant leur bord supérieur au trait
a la craie.

Continuer le long du premier rang en installant les bardeaux
de manicre aléatoire en mélangeant les bardeaux de 8§ po, de
10 po et les modeles fendus de 10 po disponibles.

Maintenir un espacement de 0,25 po a 0,38 po entre
les bardeaux.

l 18 po
8po

Kj\ Fausses rainures

18po

rang de départ

18,13 po (H)

0,38 po

Ligne a la craie a 18,13 po
au-dessus du bord inférieur du

Bardeaux fendus DaVinci

Largeurs de 8 po et 10 po

Espacement de 0,25poa



PUREAU/SUPERPOSITION 9.5 |

Le revétement a bardeaux fendus a la main DaVinci peut étre .a_
installé avec un pureau apparent de 6 po, de 7 po ou de 8 po.
Les pureaux de moins de 6 po ou de plus de 8 po ne sont pas
autorisés. (Fig. 9.5)

Une pose « décalée » est acceptable et peut étre réalisée en
tracant des lignes a la craie a intervalles de 6 po et de 7 po ou
de 7 po et 8 po et en abaissant le haut d’un bardeau sur deux
sur la ligne inférieure. (Fig. 9.6)

Il n’est pas recommandé¢ d’appliquer des lignes a la craie sur la
face du produit.

Décalage de 1po D“ -

Lignes a la craie —

POSE DES RANGS DE BARDEAUX SUIVANTS

Déterminer le pureau apparent ou le pureau désiré.

Exemple : Pureau de 8 po : A partir du bord supérieur du
premier rang, mesurer et marquer toute la hauteur du mur par
des intervalles de 8 po. Répéter le processus de 1’autre coté
du mur. Tracer des lignes a la craie. Commencer le deuxieme
rang en plagant le bord supérieur des bardeaux le long de

la ligne a la craie et en les fixant avec I’¢lément de fixation
approprié. (Fig. 9.7)

Placer les bardeaux entre 0,25 po et 0,38 po d’intervalle. La
pratique courante consiste a fabriquer une cale selon 1’épais-
seur souhaitée pour ’utiliser comme entretoise.

Ligne a la craie tracée selon

Me¢élanger les bardeaux de 8 po, de 10 po et les modeles fendus le pureau souhaité

de 10 po de manicre aléatoire en évitant de créer des motifs .
répétitifs. La définition de la disposition des rangs peut étre 1
nécessaire pour éviter I’empilement des rainures et des motifs
apparents.

Les rainures de bardeaux entre les rangs ne doivent pas s’ali-
gner et doivent étre décalées d’au moins 1,5 po pour empécher
Iinfiltration d’eau.

Décalage min. des rainures
de1,5po

Espacement de 0,25 poa
0,38 po

Maintenir 1’alignement des rangs au niveau des intersections
de murs adjacents.

Comme les bardeaux se superposent, il n’est pas nécessaire
ni recommand¢ d’utiliser un enduit aux intersections des bar-
deaux ou des rangs.



PROCEDURE RELATIVE AUX BAIES, PORTES ET FENETRES

Une précaution particulicre doit étre prise pour toute appli-
cation de bardeaux/tuiles individuels au niveau des baies

de porte/fenétre/aération. Toutes les garnitures horizontales
doivent étre munies du solin approprié et toutes les exigences
du fabricant de fenétres doivent étre respectées.

Lorsqu’ils sont en contact avec le bas de la fenétre et des
attaches de garnitures latérales, les bardeaux peuvent étre ins-
tallés avec un léger contact ou avec un espacement de 0,06 po. m

En fonction de la taille de la fenétre/porte et de la disposition
des rangs et du pureau choisis, utiliser des pieces de dimen-
sions inférieures a la taille réelle peut s’avérer nécessaire
dans certains cas. Elles peuvent étre fixées avec des clous de
finition de calibre 15 résistants a la corrosion ou des vis de

Recouvrement entaillé au
niveau de la fenétre

Recouvrement découpé pour
continuer la pose des rangs

Solin du linteau de fenétre

compensation.

. Ecart de 0,06 poa 0,38 po
Sur la partie supérieure de la baie, le couvreur peut utiliser entre e bord inférieur du
des bardeaux de départ sur mesure ou découper les bardeaux a ~ recouvrement e”“ﬁ:{‘egz
la hauteur appropriée pour le rang de « remplissage » sous-
jacent.

Il est recommandé¢ de placer la partie supérieure des bardeaux
de I’avant-dernier rang ou du rang « jouxtant le haut de la

baie » au-dessus du coin de la baie. En d’autres termes, la pose
du bardeau doit s’effectuer de sorte a ne pas laisser d’espace-
ment au niveau du coin de la baie. Les bardeaux au coin de la
baie doivent étre coupés ou entaillés. Cette méthode permet
d’empécher une infiltration d’eau indésirable a cette jonction.
(Fig. 9.8)

Espacement de 0,06 po
entre le recouvrement et la

Deux méthodes peuvent étre utilisées pour le rang supérieur gamiture
surplombant les baies : 1) Continuer le rang existant et couper
le bas du bardeau pour I’adapter. Cette méthode permet au
couvreur de conserver 1’alignement du bord supérieur et

donc, la méme épaisseur de bardeaux tout au long de la baie.
2) L’autre méthode consiste a conserver le bord inférieur
solide du bardeau et a le couper a la hauteur souhaitée en me-
surant a partir du bord inférieur vers le haut pour en découper
la partie supérieure. 1l est a noter que cette méthode conserve
la partie la plus épaisse du bardeau et peut causer une légeére
variation d’épaisseur/un probléme d’alignement sur la face des
bardeaux a cette transition.

Quelle que soit la méthode utilisée, maintenir un espacement
de 0,06 po a 0,13 po au-dessus du solin horizontal.



SECTION 10 : GARNITURES ET TERMINAISONS

ATTACHES DE GARNITURE

Toutes les installations doivent comporter des planches cor-
nieres.

. , - Lo s
La pose ne doit pas s’effectuer dans un coin biseauté ou a onglet o Gamitre

Aux intersections des garnitures verticales et des recouvre-
ments (coins intérieurs et extérieurs, portes, fenétres et autres
attaches de garniture), les bardeaux peuvent étre a) 1égérement
en contact avec la garniture; ou b) placés a un espacement de
0,13 po couvert d’un produit d’étanchéité extérieur de haute
qualité. (Fig. 10.1)

Les produits d’étanchéité approuvés incluent les produits
d’étanchéité de haute qualité destinés a un usage extérieur, a
base d’uréthane, de polyuréthane ou de silicone et respectant
ou dépassant les exigences de la norme ASTM C920.

Contact léger
ou laisser un espacement de
0,13 po et sceller avec du mastic

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci

L’application des bardeaux fendus DaVinci permet de
construire trois couches de bardeaux d’une épaisseur totale de
1,5 po. Dans le cas d’un pureau apparent de 6 po, ces couches
ont une épaisseur de 1,63 po. Il est donc recommandé d’uti-
liser une épaisseur de garniture de 1,75 po a 2 po. Toutes les
garnitures doivent étre d’une épaisseur suffisante pour couvrir
ou entourer les extrémités de rang. (Fig. 10.2)

Epaisseur min. de garniture
entre 1,75 po et 2 po pour les -
Plusieurs options de garnitures solides sont disponibles. Les pureaux de 6 po, 7po et § po
produits de garniture en bois sont disponibles a des épaisseurs
de 1,5 po a 2 po, ceux en fibro-ciment sont disponibles dans
différents modéles et jusqu’a une épaisseur de 1,25 po et les
produits de garniture en PVC cellulaire sont disponibles a une
épaisseur de 1,5 po. Afin de respecter I’épaisseur requise, il
peut étre nécessaire de construire une cale continue et solide
ou de « rembourrer » la partie sous la garniture.

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci

Un pureau de 6 po crée une
épaisseur totale de 1,63 po.
Un pureau de 7-8 po crée une
épaisseur totale de 1,5 po.

Un solin doit étre présent sur toutes les garnitures horizon-
tales avec un espacement de 0,06 po a 0,38 po entre le bord
inférieur du bardeau et le solin. Ne pas boucher I’espacement.
Ne pas utiliser de solins en aluminium brut. Les solins doivent
étre galvanisés, anodisés ou revétus de PVC.

TERMINAISONS

Lorsque le produit touche une corniére intérieure ou extérieure
ou a un encadrement de fenétre/porte (selon les dimensions du
mur et la disposition des baies), une pie¢ce de taille donnée est

en général nécessaire. Vis de compensation a
£ travers |a face du bardeau.

Veiller a ce que I'attache
pénétre le revétement solide
aaumoins 0,38 po

Tous les bords coupés doivent toucher le coin ou une attache
de garniture par le bord par défaut au niveau du raccord.

En fonction de la disposition, de la hauteur des murs et du
pureau/pureau apparent, il se peut que le rang soit partiel et de
hauteur inférieure a la hauteur totale aux terminaisons des rangs
supérieurs. Ces pieces peuvent étre fixées avec des clous de
finition de calibre 15 résistants a la corrosion a travers la face
du bardeau. Le recours a des attaches de garniture couvrant la
partie supérieure du rang supérieur, comme les plaques de frise
ou des moulures dentelées peut nécessiter des vis appropriées
ou des clous de toiture. Placer toutes les attaches a au moins
0,5 po des bords du produit. Des vis de compensation résistantes
a la corrosion peuvent également étre utilisées. (Fig. 10.3)

Des clous de finition

de calibre 15 résistants
ala corrosion peuvent
également étre utilisés
surla face du bardeau
Veiller a ce que I'attache
pénetre le revétement
solide a au moins 0,38 po

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci
découpé au niveau du soffite

Les piéces biseautées de dimensions inférieures a la taille réelle
situées sur les pignons et les intersections des murs et du toit
peuvent étre fixées avec des clous de finition de calibre 15 résis-
tants a la corrosion sur la face du bardeau. Placer tous les clous
a au moins 0,5 po du bord du produit. Des vis de compensation
résistantes a la corrosion peuvent également étre utilisées.
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GOUTTIERE

Une garniture de type « gouttiére » dotée d’une épaisseur de
collecteur suffisante peut étre utilisée dans plusieurs emplace-
ments de garniture, y compris dans les coins et sur les encadre-
ments de portes et de fenétres. Les goutticéres profondes sont

disponibles aupres de différents fabricants.

Ne pas poser les bardeaux
au contact de l'intérieur de
la gouttiere. Ne pas remplir
de produits d'étanchéité

Ne pas poser les bardeaux « au contact » avec ’intérieur de
la gouttiére.

Ne pas remplir la goutti¢re de calfeutrage ou de produits
d’étanchéité.

.L/ Gouttiere de tuile profonde

Recouvrement a bardeaux
fendus a la main DaVinci

SECTION 11 : FINITION ET ENTRETIEN

19/6

Les produits de recouvrement a bardeaux fendus DaVinci sont
fabriqués a partir de résines vierges pures, enrichies de stabili-
sateurs UV de pointe et sont préts a ’emploi a la livraison sur
le site. Aucune finition ou revétement appliqué sur le terrain
n’est nécessaire. Notre procédé de mélange de couleurs crée
des couleurs riches et durables qui nécessitent un minimum
d’entretien.

Ne pas appliquer de couche de finition sur les produits de
bardage DaVinci.

L’entretien occasionnel de tout revétement extérieur est
considéré comme normal. DaVinci recommande les éléments
suivants pendant un entretien de routine normal :

e L[’¢limination de la saleté et des débris en lavant périodi-
quement les surfaces extérieures par vaporisation a basse
pression ou a I’aide d’un tuyau d’arrosage. NE PAS utili-
ser de laveuses haute pression, car elles peuvent projeter
de I’cau entre les rangs et sous les bardeaux.

» Veiller a ce que les gouttiéres soient propres et non bou-
chées pour éviter les débordements.

* Maintenir une garde au sol minimale de 6 po en empé-
chant I’accumulation de paillis décoratifs, de pierres, etc.

» Veiller a tailler la végétation, les arbustes et les aménage-
ments paysagers pour éviter tout contact direct avec les
bardeaux.
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